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前  言

本验收准则按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草

规则》的规定起草。

本验收准则由鲅鱼圈钢铁分公司炼铁部提出。

本验收准则由鲅鱼圈钢铁分公司制造管理部归口。

本验收准则主要起草单位：鲅鱼圈钢铁分公司炼铁部。

本验收准则主要起草人：李超、陈付振、代成、王丽晖、马贤国、滕雪亮、李伟华、江治飞、

王小强。

本验收准则为首次发布。
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烧结用白云石质量验收准则

1 验收流程

物料→进厂→炼铁部料场区域

└→质计中心取样、检验、出具检验数据

2 炼铁部验收项目

2.1 包装、标志。

2.1.1 包装

散装。

2.1.2 标志

按车标明产品名称。

2.2 外观质量

2.2.1 不应混有泥土及其他杂质（如山皮、杂石等）。

2.2.2 粒度：0～3mm的比例≥85%。最大粒度5mm。

2.2.3 验收频次：批批验收。

3 试验方法

3.1 取样

3.1.1 取样按Q/ASB H001.4 的规定进行，制样按Q/ASB H001.5 的规定进行，粒度的检

查方法按GB/T 2007.7的规定进行，化学成份的检测按Q/ASB H312.2的规定执行，化学成份

检测项目按表1的规定执行。

3.1.2 组批原则：不大于15车为一检验批，车车取样,合样检验化学成分。当天检验量

不足时视为一批，不转至次日。

3.2 检验

具体成分见表 1。

表 1 化学成分

物料品名 来源

化学成分,%

CaO/% MgO/% SiO2/% P/% S/%

白云石粉 外购 ≥29 ≥19 ≤4.0 ≤0.025 ≤0.025
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3.3 是否允许复验

化学成分允许复验。

3.4 质量不合格扣量标准

3.4.1 当MgO+CaO≥48%时：

1） MgO≥19%，不扣款；

2） 19%＞MgO≥16%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

3） MgO＜16%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

4） 25%＞CaO≥10%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

5） CaO＜10%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

3.4.2 当MgO+CaO＜48%时：

1） 19%＞MgO≥16%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

2） MgO＜16%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

3） 29%＞CaO≥25%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

4） CaO＜25%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

3.4.3 当SiO2、P、S不合格时：

1） 10%≥SiO2＞4%，每高于标准1%，扣款2元/吨；

2） SiO2＞10%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

3） P、S每高于标准0.005%，扣款0.5元/吨。

3.4.4 粒度不合格扣款标准

1） 80%～＜85%，扣款15%；2） 75%～＜80%，扣款30%；

3） 70%～＜75%，扣款40%；4） 67%～＜70%，扣款50%；

5） 粒度＜67%，扣款99%。
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